KARTA WYROBU
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KRAWEleKl DROGOWE I MOSTOWE wg PN-B 11213:1997 i PN-EN 1343

Kraweznik drogowy A Kraweznik drogowy B

Obrobka powierzchni Tabela wymiaréw kraweznikéw drogowych
widocznych: ~odsa ‘
Wymiary odzaje . .

m groszkowana [mm] A | 8 ‘ Dopuszczalne odchytki wymiarow
m piaskowana
m plomieniowana h | 220 | 220 \ +30 -200 |
m ciet il

cieta po piie b | 110 | 110 \ +5dlaA, +15dla B |

~ | 4001200 | 400¢1200 | |

Kraweznik mostowy A Kraweznik mostowy E

Obrébka powierzchni Tabela wymiaréw kraweznikéw mostowych
widocznych: ‘
. Rodzaj
a groszkowana W{):;“E"Y . ° |zaje 5 ‘ Dopuszczalne odchytki wymiaréw
B piaskowana
m plomieniowana h | 230 | 180 | 230 | 180 | 20 |
m cieta po pile
b | 200 | 200 | 150 | 150 | £3 |
|40 | 40 | - | - | £2 |
d | 120 | 100 | 120 | 100 | 2 dla A, £20 dia B |
| | 800+2000 | - |

UWAGA: dopuszcza sie wystepowanie zmian strukturalnych charakterystycznych dla granitu, ktére nie powodujg ostabienia materiatu.

Produkty granitowe dostarczane przez firme GMB Inwestycje Sp. z 0.0. posiadajg aprobate dopuszczajaca do uzycia w budownictwie
okreslong w Orzeczeniu o Jakosci Surowca



